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Próbka nr 230412/3-B57 

Raport z badania gęstości nasypowej 

Analizę przeprowadzono w odniesieniu do normy PN-EN 1097-3:2000 

 

Średni wynik [g/cm3] 0,701 

Odchylenie standardowe 0,002 

Ilość powtórzeń 3 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

  

Sporządził/a: 
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